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Abb . 2 
Keramikproben des Horizontes Laugen-Melaun A / B . M e 235 - 2 3 8 von Balzers-Guten-

berg. Vergleiche Tab. 1. M 1:3. 

3. Z U R H E R K U N F T D E R S C H E R B E N 

3.1. K L A S S I F I K A T I O N N A C H M A G E R U N G S T Y P E N 

Die mineralogisch-petrographische Untersuchung der Scherben 
führt zu einer Klassifikation der Proben, die sich auf die Magerungsart 
abstützt. Dabei können in den untersuchten Stücken folgende sechs 
Magerungsarten ausgeschieden werden: 

a) überwiegend Serpentinit-Magerung 
In diesen Proben besteht die Magerung zum grössten Teil aus 
Serpentiniten und Augit-Serpentiniten. Deren Antei l kann bis zu 
100 V o l % der Magerung gehen. In untergeordneten, aber wechseln­
den Gehalten können noch Fragmente von Gneisen bzw. Meta-
Graniten variabler mineralogischer Zusammensetzung (± Biotit, 
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