
T A B E L L E 2 

Magerungsgehalte und maximaler Magerungskorndurchmesser der untersuchten Pro­
ben. Ermitt lung des Magerungsgehaltes mit Pointcounter-Analysen (300-800 Punkte 
gezählt); die Gehalte der M e 320 - 322 und M e 325 - 327 wurden mit der Schätzungs­
methode ermittelt. 

Analysen-Nr. Magerungsgehalt (Vol%) max. Magerungskorn-
Durchmesser (mm) 

M e 2 2 9 29 2.24 

M e 2 3 0 41 1.93 

M e 2 3 1 33 2.46 

M e 2 3 2 35 2.84 

M e 2 3 3 22 4.69 

M e 2 3 4 38 2.68 

M e 2 3 5 33 1.97 

M e 2 3 6 32 2.68 

M e 2 3 7 33 1.97 

M e 2 3 8 27 1.51 

M e 3 0 9 30 5.70 

M e 3 1 0 20 3.80 

Me311 28 2.28 

M e 3 1 2 34 2.66 

M e 3 1 3 33 3.42 

M e 3 1 4 21 2.66 

M e 3 1 5 35 2.28 

M e 3 1 6 31 2.28 

M e 3 1 7 37 3.04 

M e 3 1 8 33 2.09 

M e 3 1 9 33 2.28 

M e 320 38 1.33 

Me321 46 2.66 

M e 322 32 1.52 

M e 323 26 1.14 

M e 3 2 4 41 3.24 

M e 3 2 5 47 4.94 

M e 326 43 1.52 

M e 3 2 7 42 2.66 

M e 3 2 8 29 1.14 

M e 3 2 9 37 2.00 
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