
5. S C H L U S S F O L G E R U N G E N U N D 
I N T E R P R E T A T I O N (Tab. 3 - 4 ) 

Die mineralogischen Untersuchungen haben ergeben, dass die 
Laugen-Melaun Keramik Liechtensteins wie des Alpenrheintals nicht 
aus dem Kerngebiet dieses inneralpinen Stils importiert worden ist. 
Ob sie lokal oder regional produziert wurde, lässt sich aufgrund der 
liechtensteinischen Proben allein kaum entscheiden. Die Untersu­
chungen weiterer Rheintaler Stationen spricht allerdings für lokale 
Fertigung.11 Die überwiegende selektive Serpentinitmagerung zeigt 
eine technologische Grenze an gegenüber den linksrheinischen 
Stationen, z.B. Montlingerberg, und den Stationen Vorarlbergs, z.B. 
Feldkirch-Altenstadt. Daraus lässt sich wohl ableiten, dass innerhalb 
Liechtensteins <X\eKontakte der Töpfe r / innen und somit der Siedler 
untereinander intensiver gewesen sein könnten. A u f weiterreichenden 
Austausch deuten die wahrscheinlichen Importe aus Nordbünden und 
der Bludenzer Gegend (Illtal), 2 2 vgl. Kapitel 3. 

Für relativ intensive Verbindungen innerhalb des Alpenrheintals 
spricht die Beobachtung, dass sich vor allem bei der Laugen-Melaun B 
und C Keramik stilistische Eigenheiten beobachten lassen. 2 3 Z u 
nennen sind: 

- eingestochene Punktreihen statt Dellen (Abb. 3, M e 233) 
- grosse Delle oben beim Henkelansatz (Abb. 4, M e 322) 

T A B E L L E 3 

V E R T E I L U N G D E R M A G E R U N G S T Y P E N A U F D I E U N T E R S U C H T E N 
S T A T I O N E N . 

Stationen Magerungstypen 

n a b c d e f 

Balzers-Gutenberg 19 14 2 2 1 

Schaan-Krüppe l 17 12 3 1 1 

Gampr in -Bende rn -Ki r chhüge l 2 2 
Eschen-Malanser 5 5 . 
Gampr in -Lu tzengüe t l ekopf 3 .: • 3 

46 34 2 7 1 1 1 
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