
MÜNZFUNDE VOM LUTZAGÜETLI / GEMEINDE GAMPRIN 
HANSJÖRG BREM 

Rs.:IOVI CONSERVAT. 
Offizinszeichen: //SXXIT 
RICV, 2, S. 284 Nr. 559. 
AR; 3.15 g; 360°; 21.9-22.3 
mm. Abgegriffenheit: 2/2. 
Korrosion: 3/3. 
Bib.: Overbeck 1973, S. 154 
Nr. 102 (falsche Münzstät­
te, Druckfehler in RIC V, 
2S. 285 oben).-JBL 37, 
1937, S. 78 Nr. 53. 
SFI-Code: 
8009-0305.00:105. 
Inv.: K 0305/0022. 

106. Maximianus I. 
Herculius 
Antoninian. Mediolanum ?, 
286-296 n.Chr. 
Rs.: [] O l l i . 
Offizinszeichen: / /PXX 
AR; 0.84 g; 210°; 
10.5-14.8 mm. Abgegrif­
fenheit: 3/3. Korrosion: 3/3. 
Bemerkungen: Beschädi­
gung : Fragment. 
SFI-Code: 
8009-0305.00: 106. 
Inv.: K 0305/0099. 

Rs.: [ JIAbgegriffenheit: 
AVG. 
AR; 2.40 g; 15°; 19.0-20.1 
mm. Abgegriffenheit: 3/3. 
Korrosion: 3/3. 
Bemerkungen: Beschädi­
gung: Verbrannt und 
deformiert; Herstellungs­
fehler: dezentrierte Prä­
gung (Rs.). 
Bib.: JBL 60,1960, S. 220 
Nr. 3. 
SFI-Code: 
8009-0305.00:108. 
Inv: K 0305/0077. 

109. Unbestimmter 
Prägeherr 
Antoninian. 260-296 
n.Chr. 
AR; 4.32 g; ?°; 21.8-23.3 
mm. Abgegriffenheit: 0/0. 
Korrosion: 3/3. 
Bemerkungen: Beschädi­
gung: Verbogen und ver­
brannt. 
SFI-Code: 
8009-0305.00: 109. 
Inv.: K 0305/0092. 

107. Unbestimmter 
Prägeherr 
Antoninian. 260-296 
n.Chr. 
AR; 14.99 g; ?°; 23.0-23.8 
mm. Abgegriffenheit: 0/0. 
Korrosion: 5/5. 
Bemerkungen: Beschädi­
gung: 
Zusammengeschmolzen 
mitKat. Nr. 52, 60, 86. 
Bib.: Overbeck 1973, 
S. 157 Nr. 6-9. 
SFI-Code: 
8009-0305.00: 107. 
Inv.: K 0305/0069. 

108. Unbestimmter 
Prägeherr 
Antoninian. 260-296 
n.Chr. 
Vs.: Büste mit Strahlen­
kranz, gep. n.r. 
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110. Unbestimmter 
Prägeherr 
Antoninian. 260-296 
n.Chr. 
Offizinszeichen: //S 
AR; 1.82 g; 180°; 19.2-21.2 
mm. Abgegriffenheit: 4/4. 
Korrosion: 3/3. 
Bemerkungen: Dünner 
Schrötling; Aufsicht: Oval. 
SFI-Code: 
8009-0305.00: 110. 
Inv.: K 0305/0107. 

111. Unbestimmter 
Prägeherr 
Antoninian. 260-296 
n.Chr. 
AR; 2.13 g; 360°; 
17.6-21.3 mm. 
Abgegriffenheit: 3/3. 
Korrosion: 3/3. 
Bemerkungen: Beschädi-
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