
gung: Durch Hitzeeinwir­
kung verschmort und 
verbogen. Randriss. 
Aufsicht: Oval. 
SFI-Code: 
8009-0305.00: 111. 
Inv: K 0305/0110. 

112. Unbestimmter 
Prägeherr 
Antoninian. 260-296n.Chr. 
AR; 3.58 g; ?°; 
19.3-20.2 mm. 
Abgegriffenheit: 0/0. 
Korrosion: 3/3. 
Bemerkungen: Beschädi­
gung: Geschmolzen und 
verformt. 
SFI-Code: 
8009-0305.00: 112. 
Inv: K 0305/0111. 

113. Unbestimmter 
Prägeherr 
Antoninian. 260-296n.Chr. 
AR; 2.90 g; ?°; 
16.3-19.7 mm. 
Abgegriffenheit: 0/0. 
Korrosion: 3/3. 
Bemerkungen: Beschädi­
gung: Verbrannt, 
geschmolzen und ausge­
brochen. Abdruck anderer 
Gegenstände beim 
Schmelzprozess. 
SFI-Code: 
8009-0305.00: 113. 
Inv: K 0305/0113. 

114. Unbestimmter 
Prägeherr 
Antoninian. 260-296 n.Chr. 
AR; 4.15 g; ?°; 
17.0-18.1 mm. 
Abgegriffenheit: 0/0. 
Korrosion: 3/3. 
Bemerkungen: Beschädi­
gung: Verbrannt; mit 
Kat.Nr. 115 zusammenge­
schmolzen. 
SFI-Code: 
8009-0305.00: 114. 
Inv.: K 0305/0115. 

115. Unbestimmter 
Prägeherr 
Antoninian. 260-296 n.Chr. 
AR; 4.15 g; ?°; 17.5-20.8 
mm. Abgegriffenheit: 0/0. 
Korrosion: 3/3. 
Bemerkungen: Beschädi­
gung: Verbrannt und 
verbogen; mit Kat.Nr. 114 
zusammengeschmolzen; 
Aufsicht: Oval. 
SFI-Code: 
8009-0305.00: 115. 
Inv.: K 0305/0115. 

116. Unbestimmter 
Prägeherr 
Antoninian. 260-296 
n.Chr. 
AR; 2.80 g;?°; 17.0-19.1 
mm. Abgegriffenheit: 0/0. 
Korrosion: 3/3. 
Bemerkungen: Beschädi­
gung: Verbrannt, stark 
verbogen. Zu 8009-0305: 
122,123 sowie 125 
gehörig. Aufsicht: Oval. 
SFI-Code: 
8009-0305.00: 116. 
Inv: K 0305/0116. 

117. Unbestimmter 
Prägeherr 
Antoninian. 260-296 n.Chr. 
AR; 3.51 g; ?°; 
21.7-24.5 mm. 
Abgegriffenheit: 0/0. 
Korrosion: 3/3. 
Bemerkungen: Beschädi­
gung: Fragment; verbrannt 
und verbogen; Zu 
8009-0305:122-124 
gehörig?; Aufsicht: Oval. 
SFI-Code: 
8009-0305.00: 117. 
Inv.: K 0305/0117. 

118. Unbestimmter 
Prägeherr 
Antoninian. 260-296 
n.Chr. 
Rs.: PA[X]. 
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